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РЕФЕРАТ

Отчет 65 с., 1 кн., 34 рис., 9 табл., 23 источн., 2 прил.

БИОТЕХНОЛОГИИ, ФЕРМЕНТЫ, БИОРАСШЛИХТОВКА, 

ЦЕЛЛЮЛАЗА, АМИЛАЗА, ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ТКАНЬ, 

ХЛОПКОПОЛИЭФИРНАЯ ТКАНЬ, УСАДКА, РАЗДВИГАЕМОСТЬ

Объектом исследования является биотехнологический процесс 

расшлихтовки хлопчатобумажных и хлопкополиэфирных тканей и изделий с 

использованием препаратов ООО «Фермент».

Цель работы -  исследование возможности использования ферментных 

препаратов производителя ООО «Фермент» (Республика Беларусь) в 

процессах биорасшлихтовки хлопчатобумажных и хлопкополиэфирных 

тканей.

В ходе работы проведены исследования технологического процесса 

биохимической расшлихтовки хлопчатобумажных и хлопкополиэфирных 

тканей. Выбраны рациональные режимные параметры процесса 

биорасшлихтовки: вид и концентрация ферментного препарата, pH среды, 

температура и длительность обработки. Разработаны рекомендации 

технологии биорасшлихтовки хлопчатобумажных и хлопкополиэфирных 

тканей.

Область применения: отделочное производство текстильной

промышленности.
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