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Реферат

Отчет 84 с., 65 рис., 1 табл., 44 источника.

ПАМЯТЬ ФОРМЫ, НИКЕЛИД ТИТАНА, ТЕРМОУПРУГОЕ 

ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ, МЕДИЦИНА

Объектом исследования являются материалы, обладающие 

способностью обратимого формоизменения за счёт термоупругих фазовых 

переходов.

Цель работы -  установление закономерностей формообразования 

изделий медицинского назначения из сплавов с эффектом памяти формы при 

внешних энергетических воздействиях.

Проведено изучение составов, свойств и особенностей сплавов с 

памятью формы, применяемых для изготовления изделий медицинского 

назначения. Выполнен анализ технологических факторов, оказывающих 

влияние на процесс формообразования и характеристики изделий из 

никелида титана. Проведена ультразвуковая обработка образцов никелида 

титана с различной микроструктурой, сформированной в результате 

последеформационного отжига по разным режимам, и исследованы их 

характеристические температуры методами дифференциальной 

сканирующей калориметрии. Исследовать свойства изделий с памятью 

формы после обработке ультразвуком, лазерной сварке.

Полученные результаты могут быть использованы для 

усовершенствования технологии формообразования эндопротезов, стентов, 

упругих каркасов стент-графтов из нитинола с использованием лазерного 

воздействия и ультразвука, а также для разработки усовершенствованных 

конструкций изделий медицинского назначения из нитиноловой проволоки, 

в производстве изделий медицинского назначения и оборудования.
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