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РЕФЕРАТ
Отчет 52 с., 12 рис., 11 табл., 40 источников, 6 Грриио^елчми

Замасливающие композиции, биоповреждение, эмульсирование, пряжа, санитарные и биоло

гические требования, антисептик, высокоэнергетическое воздействие, технические условия, пас

порт безопасности.

Объектом исследований являются замасливающие композиции для эмульсирования волокон 

и пряжи с целью защиты нитей от расслоения, абразивного истирания, и снижения их электризуе- 

мости при текстильной переработке.

Цель работы -  создание замасливающих композиций соответствующих санитарным и биоло

гическим требованиям и определение возможных механизмов влияния кавитации на функцио

нальные свойства замасливателя.

Решаемые при этом задачи включают:

• проведение токсиколого-гигиенических исследований;

• проведение исследования замасливателя на соответствие биологическим требованиям;

• проведение исследований по подбору антисептика, не разрушающего эмульсию;

• проведение исследований и получение листа безопасности или НД на замасливатель;

• коммерциализация результатов исследований, а именно:

• проведение доводочных испытаний разработанных замасливающих композиций в услови

ях, имитирующих реальные условия эксплуатации с помощью следующего маркетингового плана:

• сбор и обобщение информации по предприятиям Республики Беларусь о целевых назначе

ниях замасливающих композиций и наличия у предприятий возможностей и желания для прове

дения доводочных испытаний в условиях, имитирующих реальные условия эксплуатации;

• на основании собранной информации проведение исследований по подбору присадок целе

вого технологического назначения к базовой замасливающей композиции;

• корректировка составов и технологий получения замасливающих композиций под наиболее 

востребованные виды их целевых назначений;

• проведение самих доводочных испытаний разработанных замасливающих композиций на 

различных видах волокон в условиях, имитирующих реальные условия эксплуатации. По резуль

татам доводочных испытаний замасливающих композиций разработка рекомендаций по практиче

скому использованию результатов исследований.

Проведен анализ нормативных документов, регламентирующих требования к замасливате- 

лям по биологической, токсиколого-гигиенической безопасности и сформулированы задачи по

по биобезопасности.
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Изучение закономерностей роста микромицетов, принадлежащих родам Aspergillus, Аигео- 

basidium, Penicillium, Trichoderma на агаризованной среде Чапека-Докса с 1 % замасливающей 

композиции IS-2 в качестве единственного источника углерода показало, что в составе замаслива

теля есть компоненты, которые обеспечили интенсивный рост всех исследованных культур и мо

гут служить питательным субстратом для развития плесневых грибов. Из предоставленного для 

исследования 10% водного раствора замасливателя IS-2 также были выделены бактерии и грибы 

рода Penicillium.

Выявлено отсутствие расслоения эмульсии после центрифугирования в присутствии четвер

тичных аммониевых соединений и эфиров п-оксибензойной кислоты. Высокую грибостойкость 10 

% водному раствору замасливателя IS-2, согласно результатам тестирования по методу 4 ГОСТ 

9.052, придал пропиловый эфир п-оксибензойной кислоты (пропасол) в концентрации 0,2%.

Проведены необходимые исследования, разработаны и утверждены:

- технические условия на замасливатель IS-2 TY BY 100006975.024-2016;

- паспорт безопасности химической продукции ИС-2.

Проведены испытания разработанных замасливающих композиций на различных видах во

локон в условиях, имитирующих реальные условия эксплуатации. По результатам доводочных ис

пытаний замасливающих композиций разработаны рекомендации по практическому использова

нию результатов исследований.

Технология производства и рецептура замасливающих композиций переданы по лицензион

ному договору № 3978/1 -  2л на ООО «Сервовит», где и будут производиться разработанные за

масливающие композиции.

Данный заключительный отчет приводит результаты выполненных исследований, проводи

мых в течение 2016 -2018 годов.
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