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РЕФЕРАТ
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ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА, СВОЙСТВА, МЕТОДИКА, КАЧЕСТВО, 

СТРУКТУРА

Объект исследований -  искусственные кожи, применяемые в 
производстве изделий легкой промышленности.

Основной целью работы является разработка методологии оценки и 
прогнозирования технологических и эксплуатационных свойств искусственных 
кож на основе системного анализа их структур.

В ходе выполнения научно-исследовательской работы был 
проанализирован ассортимент и свойства современных искусственных кож, 
проведена электронная микроскопия срезов образцов искусственных кож, 
определен сырьевой состав основ и покрытий, разработан перечень показателей 
для оценки свойств искусственных кож, исследованы физико-механические и 
эксплуатационные свойства, разработаны методики оценки технологических 
свойств искусственных кож при одноосном и двухосном растяжении и 
методика оценки эксплуатационных свойств искусственных кож, научно 
обоснован выбор комплекса показателей для оценки технологической 
пригодности искусственных кож, проведены исследования эксплуатационных 
свойств искусственных кож на стандартном приборе ИПК-2М и на установке 
для оценки эксплуатационных свойств искусственных кож с целью 
сопоставимости результатов испытания, проведены исследования структуры 
искусственных кож после эксплуатационных воздействий.

Результаты выполненной работы относятся к области легкой 
промышленности.

Результаты работы внедрены на ОАО «Красный Октябрь» и могут быть 
использованы на других обувных предприятиях Концерна «Беллегпром».

Значимость работы заключается в том, что результаты исследования 
направлены в конечном итоге на повышение уровня качества готовых изделий 
из искусственной кожи, а следовательно, на повышение уровня 
конкурентоспособности изделий отечественного производства и более полному 
удовлетворению покупательского спроса на обувь.

Настоящий отчет содержит информацию о результатах выполнения 
научно-исследовательской работе (НИР) в рамках задания ГПНИ «Физическое 
материаловедение, новые материалы и технологии», выполняемого У О «ВГТУ» 
и ИММС НАН Беларуси. В отчете представлены результаты исследований, 
проводимых в течение 2016-2018 гг.. j Б I Б Л 1 Э К А
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