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РЕФЕРАТ

Отчет 122 с., 35 рис., 21 табл., 78 источник, 3 прил.
ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА, СВОЙСТВА, СТРУКТУРА, 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Объект исследований -  искусственные кожи, применяемые в 
производстве изделий легкой промышленности.

Основной целью работы является изучение закономерностей изменения 
структуры и свойств искусственных кож при воздействии низких температур.

В ходе выполнения НИР проведен анализ работ по исследованию 
эксплуатационных свойств материалов и обуви, исследованы физико­
механические, технологические и эксплуатационные свойства искусственных 
кож при нормальных условиях окружающей среды. Получены 
экспериментальные данные по физико-механическим, технологическим и 
эксплуатационным свойствам искусственных кож. Разработана методика 
исследования эксплуатационных свойств искусственных кож при низких 
температурах, позволяющая проводить испытания любых материалов, 
применяемых для верха обуви, на многоцикловое нагружение с учетом 
температурных влияний на материал. Проведены исследования 
эксплуатационных свойств искусственных кож при воздействии низких 
температур. Получены микрофотографии поперечных срезов искусственных 
кож после эксплуатационных воздействий при низких температурах.

Результаты выполненной работы относятся к области легкой 
промышленности, а именно обувной промышленности.

Практическая значимость работы состоит в том, что будет предложена 
методика оценки эксплуатационных свойств искусственных кож для заготовок 
верха обуви при низких температурах, которую можно использовать в 
испытательном и технологическом подразделении обувного предприятия.

В данном отчете приведены результаты исследований, проводимых в 
течение 2018 года.
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