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ПРОИЗВОДСТВА

Объектом исследований является полимерные материалы для деталей ни
за обуви на основе отходов полиуретанов с добавлением в их состав ингредиен
тов, а также волокнистые стелечные материалы.

Целью работы является разработка технологии производства новых по
лимерных материалов и деталей низа обуви на их основе.

В результате проведенной научно-исследовательской работы были разра
ботанные составы полимерных композиций для получения деталей низа обуви 
с использование отходов производства. Разработана технология производства 
материалов и деталей низа обуви на основе полимерных композиций. Проведе
на производственная апробация двух базовых композиций для изготовления де
талей низа обуви: пониженной плотности и с волокнистым наполнителем 
(кноп). Исследованы физико-механических и эксплуатационных свойств мате
риалов и деталей низа обуви. Изготовлены экспериментальные образцы стелек, 
проведены исследования их использования в производстве обуви внутреннего 
способа формования. Разработана композиция и получен материал для вкла
дыша, состоящий из различных ингредиентов на основе отходов производства: 
пенополиуретан, ЭВА, натуральные кожи, стелечные картоны, термопластич
ные материалы для каркасных деталей обуви.

Результаты работы внедрены на СООО «Белвест» и будут использованы 
на других обувных предприятиях Концерна «Беллегпром».

Значимость работы заключается в сокращении постоянно растущего объ
ема отходов, обеспечении экономических выгод за счет увеличения масштабов 
производства при неизменном размере сырьевой базы, частичном решении эко
логической проблемы, а также в расширении ассортимента материалов для ни
за обуви за счет переработки отходов обувной промышленности.
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