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Реферат

Отчет 25 с., 16 рис., 1 таб., 6 источников.
ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

КЕРАМИКА, СИНТЕЗ МАТЕРИАЛОВ.
Объектом исследования являются композиционные и керамические 

материалы, полученные методом синтеза горением растворов (SCS).
Целью работы является исследование термохимических процессов синтеза 

композиционных и керамических материалов предназначенных для покрытий и 
огнеупорных наполнителей.

В результате выполнения работы установлены закономерности 
термохимических превращений в системах R0-A 1203-Si02-(Ti02,B203) ( где R = 
Mg, Са, Ва, Fe, Мп и др.). Проведена оптимизация составов добавок для снижения 
температуры спекания керамических материалов и покрытий различного 
функционального назначения за счет образования эвтектик. Удалось снизить 
температуру спекания корундовой керамики на 200-300°С.
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