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Реферат
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ПАМЯТЬ ФОРМЫ, НИКЕЛИД ТИТАНА, ТЕРМОУПРУГОЕ ФАЗОВОЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ, СВЕРХЭЛАСТИЧНОСТЬ

Объектом исследования являются материалы, обладающие способностью об

ратимого формоизменения за счет термоупругих фазовых переходов.

Цель работы -  разработка технологических режимов и рекомендаций по зада

нию формы материалам на основе никелида титана для получения изделий меди

цинского назначения.

Проведен анализ литературных и патентных источников по заданию формы 

изделиям из TiNi с памятью формы. На основании проведенного анализа функцио

нальных свойств TiNi сплавов, применяемых в медицине, выбран состав сплава для 

дальнейших исследований с целью разработки технологии задания памяти формы и 

получения изделий медицинского назначения. Исследованы функциональные свой

ства полуфабрикатов из сплавов TiNi российского и европейского производства в 

состоянии поставки и после различных режимов термообработки: определены ха

рактеристические температуры и теплоты фазовых переходов. Предложены реко

мендации по установлению оптимального режима обработки полуфабриката из 

сплава TiNi с целью задания памяти формы конструкции и требуемых функцио

нальных свойств изделиям медицинского назначения и разработана технология их 

изготовления.
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