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РЕФЕРАТ
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В Ы С О К О РА С ТЯ Ж И М А Я  НИТЬ, РА С ТЯ Ж И М О С ТЬ, РАЗРЫ ВНАЯ 
М АШ ИНА, Л И Н ЕЙ Н А Я  ПЛО ТН О СТЬ, О П Л ЕТО ЧН А Я  М АШ ИНА, 
Л АТЕКСН АЯ Н И ТЬ

О бъект исследований -  технологический процесс производства высо
корастяжимой нити на обкруточной маш ине в производственны х условиях 
ОАО «Лента».

Ц ель работы  -  разработка технологического процесса производства 
высокоэластичных оплетенных нитей на оборудовании, установленном на 
ОАО «Лента».

В работе рассмотрены  различные виды вы сокоэластичны х нитей, вы
пускаемых в мире. У становлено, что наиболее распространенны ми являются 
нити Lycra и нити латекс из натуральной резины. Разработаны  методики про 
ведения испы таний вы сокоэластичны х нитей на показатели растяжимости.

П роведены исследования свойств исходны х компонентов для получе
ния вы сокоэластичны х оплетенных нитей.

П роведены исследования процесса перематы вания полиамидных тек- 
стурированных нитей. У становлена величина натяж ения нити, обеспечива
ющее наибольш ую  растяж имость вы сокоэластичной оплетенной нити.

П роведены экспериментальны е исследования по оптимизации пара
метров работы оплеточной маш ины. У становлено влияние величины крутки, 
вытяжки латексной нити и усадки при наматы вании на физико-механические 
и эластичные свойства вы сокорастяж имой нити. П роведены  исследования по 
определению составны х частей деформации вы сокорастяж имы х оплетенных 
нитей.

В производственны х условиях ОАО «Л ента» наработана опытная пар
тия вы сокорастяж имы х нитей.

Технология получения высокорастяж имых нитей внедрена и использу
ется на ОАО «Лента».

О пытные нити переработаны в медицинские эластичные сетчато
трубчатые бинты.
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