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Реферат

Отчет 164 с., 58 рис., 3 табл., 187 источников.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК,

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА, ПОРОШОК, ПАМЯТЬ ФОРМЫ, 
УЛЬТРАЗВУК, КОНТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ НИТИ, КАБЛУК, ГЕЛЕНОК, 
ЗАЩЕМЛЕННАЯ БАЛКА, ИЗГИБ ТКАНИ, ЗУБЧАТО-РЫЧАЖНЫЙ 
ПЛАНЕТАРНЫЙ МЕХАНИЗМ.

Объектом исследований являются перспективные материалы, их 
физические, механические и функциональные свойства.

Целью работы является установление основных закономерностей 
изменения физико-механических свойств новых перспективных материалов, в 
том числе, претерпевающих термоупругие фазовые превращения, при 
различных видах воздействия (механического, термического, ультразвукового).

В результате выполнения работы изучены методы производства, 
структурное состояние, физико-механические и функциональные свойства 
новых перспективных материалов. Исследованы возможности изменения их 
характеристик посредством различных видов воздействия, в частности, 
термической и ультразвуковой обработками. Изучены области применения 
перспективных конструкционных материалов, изготавливаемые из них изделия 
и технологии производства.

Приведено решение некоторых прикладных задач механики: 
исследование режимов стационарного движения гибкой нерастяжимой нити на 
вращающемся шкиве; методики расчета жесткости геленочной части обуви; 
определение времени восстановления лоскута ткани, загнутого вокруг шаблона; 
исследование кинематических возможностей зубчато-рычажного планетарного 
механизма с квазиостановкой.
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