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РЕФЕРАТ

Отчёт 62 с., 1 ч., 6 рис., 13 табл., 20 источников

СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ, ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ,

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Объект исследования -  неорганические отходы станций обезжелезивания и 

теплоэлектроцентралей

Цель работы -  утилизация отходов станций обезжелезивания и ТЭЦ.

Задача НИР -  на основании изучения химического состава неорганических 

отходов, образующихся на станциях обезжелезивания и при водоподготовке на 

ТЭЦ, разработать технологию изготовления отделочных строительных материалов.

Исследован химический состав железосодержащих отходов ТЭЦ № 3, 

№ 4 г. Минска, ТЭЦ № 5 Минской области, Витебской ТЭЦ. Установлено, что со

держание в отходах тяжёлых металлов (микроэлементов) не превышает допустимых 

санитарных норм.

Установлено, что полимерные флокулянты обладают существенными пре

имуществами по сравнению с неорганическими флокулянтами при водоподготовки 

на ТЭЦ: увеличивают скорость разделения жидкой и твёрдой фазы; минимизируют 

объём образующегося осадка; сокращают расходы на обработку и удаление осадка; 

полиэлектролиты работают в широком диапазоне pH.

Присутствие низкомолекулярного электролита в промышленной воде в каче

стве коагулянта оказывает двоякое воздействие на качество очистки воды. В каждом 

случае необходимо определить оптимальное соотношение между низкомолекуляр

ным электролитом (коагулянтом) и полиэлектролитом (флокулянтом).

Степень внедрения -  разработаны практические рекомендации для ТЭЦ № 3 и 

№ 4 г. Минска и ТЭЦ № 5 Минской области по подбору оптимального состава коа

гулянтов и флокулянтов; разработаны практические рекомендации для объединений 

«Минскремстрой», «Витебскоблремстрой» по изготовлению отделочных строитель

ных материалов.
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