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РЕФЕРАТ

Отчет 150 с, 63 рис., 42 табл., 27 источников.

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ, ПАТЕНТЫ, АНТИСТАТИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА, ЭКРАНИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА, НАНОРАЗМЕРНЫЕ 
ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ.

Целью данной работы является подбор сырьевого состава пряж и нитей, 
вида переплетений и ассортимента текстильных материалов специального 
назначения для нанесения новых наноразмерных вакуумно-плазменных 
покрытий для получения изделий с радиопоглощающими и биозащитными 
свойствами. Проведение исследований физико-механических, 
электрофизических и деформационных свойств текстильных материалов с 
наноразмерными покрытиями .

Создание композиционных многослойных покрытий системы металл -  
углерод - реакционно-способный газ на текстильных материалах открывает 
широкие возможности для производства текстильных изделий с уникальными 
свойствами (антистатическими, экранирующими электромагнитные
излучения, биозащитными и др.)

Создание покрытий со специальными свойствами на текстильные 
материалы, улучшение их качественных показателей являются важными 
задачами, успешное решение которых позволит найти новые области 
применения текстиля с покрытием, повысить конкурентоспособность 
продукции и приведет к решению проблемы импортозамещения.

Проведенные исследования позволят разработать технологию 
нанесения в среде реакционно-способных газов наноструктурных вакуумно
плазменных покрытий, имеющих высокую адгезию и придающих тканям 
специальные поверхностные свойства и обеспечивающим получение на их 
основе изделий с радиопоглощающими и биозащитными свойствами. По 
сравнению с аналогами разрабатываемые покрытия будут иметь улучшенные 
эксплуатационные характеристики и меньшую стоимость.
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