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РЕФЕРАТ

Отчет 207 с., 70 рис., 21 табл., 27 источников, 7 прил.

СУШКА, КИНЕТИКА СУШКИ, ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, СЫРЬЕВОЙ 

СОСТАВ, НЕСТАЦИОНАРНАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, ГРАНИЧНЫЕ УСЛО

ВИЯ, СУШКА СВЧ, ТЕМП НАГРЕВАНИЯ ВЛАЖНОГО ТЕЛА, КРИТЕРИЙ КОН

ДРАТЬЕВА, КРИТЕРИЙ ФУРЬЕ, КРИТЕРИЙ БИО, КРИТЕРИЙ НУССЕЛЬТА, 

ТЕМП УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ, ТЕПЛООБМЕН, РАСЧЕТ

Целью работы является исследование процесса сушки текстильных материа

лов с применением эффективных способов энергоподвода, обеспечивающих сниже

ние энергоемкости, увеличении интенсивности, изменение структурно

механических, физико-химических и других свойств высушиваемого материала.

Представлены результаты исследований контактной и терморадиационной 

сушки тканей. Установлены уравнения для расчета основных параметров кинетики 

сушки тканей. Изложен способ графоаналитического расчета процесса сушки тка

ней. Определены закономерности изменения тепловых потоков в процессе сушки 

технических тканей.

Разработан экспериментальный стенд для ВТО. Разработана принципиальная 

схема технологии получения многослойных материалов. Обоснован и аргументиро

ван выбор сырьевых компонентов и материалов для производства дуплексных обо

ев.

Проведены комплексные экспериментальные исследования кинетики термо

радиационной сушки. Установлены аналитические зависимости процесса сушки и 

оптимальные режимные параметры. Разработан инженерный метод расчёта основ

ных режимных параметров радиационной сушки.

Разработана экспериментальная установка для сушки образцов текстильных 

материалов и методика экспериментальных исследований СВЧ-сушки. Выполнена 

обработка результатов исследований. Установлены аналитические зависимости.
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Проведена апробация результатов на промышленном предприятии. Оптимальные 

режимы сушки внедрены в условиях производства ООО «Завод «СТР»» и позволя

ют получить значительный экономический эффект.

Исследование процесса сушки тканей с комбинированным энергоподводом 

методом регулярного теплового режима позволяет, не прибегая к построению и ин

тегрированию кривой скорости сушки, получить экспериментальные уравнения для 

расчета основных параметров кинетики сушки тканей.

Результаты исследований и обработки экспериментальных данных в виде эм

пирических уравнений и графиков, построенных на основе обобщенных перемен

ных процесса сушки, могут использоваться в инженерной практике при расчетах 

установок для влажно-термической обработки текстильных материалов.
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