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РЕФЕРАТ

Отчёт 11Ц с., 14 табл., 58 рис., 80 источников, 2 прил.

ОТХОДЫ КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, КОЛЛАГЕН, РАСТВОР 
КОЛЛАГЕНА, РАЗВОЛОКНЕНИЕ, ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЕ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

ОТХОДОВ

Объектом исследования являются отходы кожевенного производства и воз
можные направления их переработки.

Цель исследования: разработка концепции и определение основных направ
лений переработки твердых хромсодержащих отходов, образующихся на коже
венных предприятиях концерна «Беллегпром».

Задачей исследования является исследование возможностей переработки 
кожевенных отходов методами растворения, разволокнения и измельчения, разра
ботка новых методик и параметров переработки отходов различными методами.

Метод исследования: химические, физические, механические, микроскопи
ческие методы исследования, измерение, систематизация, анализ.
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