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РЕФЕРАТ
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ВОЕ ФОРМОВАНИЕ; ПРОНИЦАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ; ПЛАСШФИЦИРОВАННЬМ 

ПОРОШОК; ПЛАСТИНЧАТЫЙ РЕКУПЕРАТОР; НАНОПОРОШОК; НАНОПО

КРЫТИЕ; ПУЛТРУЗИЯ; ЭКСТРУДЕР; ШНЕК; ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ; ЭЛЕКТРОХИ

МИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ; ЭЛЕКТРОЛИЗ; АГЛОМЕРАЦИЯ; ЖЕСТКИЕ ПОЛИУРЕ

ТАНОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ

Объектом исследования являются конструкции деталей машин, 

процессов обработки, технологического оборудования; разработка 

практических рекомендаций по энергоресурсосбережению.

Цель работы: провести анализ энергопотребления в области

машиностроения в странах Евросоюза, США, Японии; осуществить поиск и 

разработку предложений по оптимизации конструкций деталей машин с 

позиций минимизации энергопотребления; провести технико-экономический 

анализ и разработать рекомендации по расширению технологий производства 

изделий из порошков; провести технологические исследования и расширить 

области применения конструкционных изделий с электрохимическими 

композиционными покрытиями; осуществить поиск и разработать новые 

процессы переработки отходов производства.

По результатам научно-исследовательской работы планируется 

заключение госбюджетных договоров и хоздоговорных работ, тематика 

которых связана с:

-  Разработкой энергоэффективных технологий, оборудования, 

инструмента для производства металлополимерных изделий, технологий 

получения композиционного стелечного и подошвенного материала;

-  Разработкой систем фотокаталитической очистки воздуха от вредных 

органических соединений на основе нанопокрытий из диоксида титана.

-  Синтезом и исследованием фотокаталитических покрытий на основе 

диоксида титана.
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