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РЕФЕРАТ

Отчет 47 с., 13 рис., 14 источников, 8 приложений.

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХМОМЕХАНИЧЕСКИЙ РЕЦИКЛИНГ, 

Ш НЕКОВЫЙ ЭКСТРУДЕР, ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ, ПРОКАТКА

Объектом исследований проводимых в данной работе являются 

композиционные материалы, получаемые из отходов обувного производства.

Цель выполняемой работы заключается в изготовлении специального 

оборудования, по ранее разработанной конструкторской документации, которое 

будет передано производственному предприятию для организации 

производственного участка по переработке полимерсодержащих отходов, 

образующихся на обувных предприятиях при производстве обуви.

В результате выполнения работ по указанной теме в 2007 году были 

разработаны чертежи общих видов оборудования для переработки. 

Экспериментальные исследования проводились на оборудовании, имеющемся в 

университете.

В соответствии с календарным планом работ, были выполнены рабочие 

чертежи и технологическая документация на узлы и механизмы разработанного 

оборудования. На предприятии ОАО «Красный Октябрь» силами ремонтно

механического цеха были изготовлены детали ш некового экструдера. М онтаж 

установки осуществлялся в УО «ВГТУ». Экспериментальная апробация 

оборудования и технологии проведены в условиях У О «ВГТУ».

Эксплуатационные свойства полученных композиций исследованы в ИМ М С 

НАН Беларуси (г. Гомель) и в ИЦ УО «ВГТУ» (г. Витебск). Результаты испытаний 

показывают, что получаемые композиции могут использоваться при изготовлении 

стелечных и подошвенных узлов обуви.
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