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РЕФЕРАТ
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕКСТИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 
ВОЛОКНОСОДЕРЖАЩЕЕ ПОЛОТНО, КОРОТКОВОЛОКНИСТЫЕ ОТХОДЫ, 
НАТУРАЛЬНЫЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА И НИТИ, ПРЯЖА, ТКАНЬ, 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, 
ОБОИ ТЕКСТИЛЬНЫЕ, АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО, 
МЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ, АДГЕЗИЯ, КЛЕЯЩИЕ 
МАТЕРИАЛЫ, ДУПЛЕКСНЫЙ МАТЕРИАЛ, СУШКА, ТЕРМОФИКСАЦИЯ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ.

Объектом исследования являются технологии получения текстильных 
композиционных материалов с использованием химических волокон и отходов 
текстильного производства.

Целью научно-исследовательской работы является создание новых 
импортозамещающих технологий, обеспечивающих постоянное расширение 
ассортимента текстильных изделий высокого качества с широким спектром свойств, 
вовлечение в производство текстильных материалов неиспользуемых ранее и
подлежащих утилизации сырьевых ресурсов, к которым относятся
коротковолокнистые текстильные отходы, разработка технологии получения новых 
видов композиционных текстильных материалов с использованием химических 
волокон, обладающих специфическими свойствами, и отходов текстильного 
производства.

В ходе работы исследована структура композиционных материалов, 
исследованы свойства компонентов, составляющих композиционный материал, а 
также их влияние на качество готового изделия, разработаны технологические 
процессы подготовки коротковолокнистых текстильных отходов к вторичной 
переработке, получения текстильных композиционных материалов различными 
способами формирования, установлены рациональные технологические режимы 
получения композиционных текстильных материалов в производственных условиях 
и разработаны проекты технологических регламентов и технических условий, 
установлена зависимость физико-механических свойств композиционных
текстильных материалов от основных параметров технологического процесса
формирования, определены основные области и направления их использования.
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