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РЕФЕРАТ

О тчет 78 с., 16 рис., 48 источников, 4 прил.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, М ЕТО Д ИСПЫ ТАНИЯ, 

ДЕФОРМ АЦИОННЫ Е СВОЙСТВА, ДЕФ ОРМ ИРУЕМ ОСТЬ, М ЕРИДИАЛЬ МАЯ 

ДЕФОРМАЦИЯ, СФ ЕРИЧЕСКОЕ РАСТЯЖ ЕНИЕ, Ф ОРМ ОВАНИЕ

Объектом исследований, проводимых в данной работе, являются методы
V.

оценки деформационных свойств материалов для верха обуви сферическим 

растяжением.

Целью выполняемой работы является создание методики позволяющей 

оценивать свойства материалов верха обуви сферическим растяжением по 

действующим отечественным и наиболее применяемым стандартам ISO.

Решаемая при этом задача включает:

-изучение и анализ отечественной и зарубежной нормативной документации 

по оценке свойств материалов верха обуви продавливанием сферической 

поверхностью;

-разработку универсального устройства к разрывной машине для оценки 

свойств материалов верха обуви сферическим растяжением;

-разработку универсальной методики оценки свойств материалов верха обуви 

сферическим растяжением;

-проведение испытаний и отработку разработанной методики, выработку 

рекомендаций по практическому применению разработанного устройства и 

методики.

Данный итоговый отчет приводит результаты проводимых в 2008 года 

исследований по разработке универсальной методики исследования прочности и 

формуемости материалов верха обуви сферическим растяжением.
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