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РЕФЕРАТ

Отчет 29 с., рис 9. , табл.4 , источников 18.

Рубашечные ткани, структура, заправочные параметры, опытный 
образец.

«Разработка структуры, заправочных параметров выработки льносодержа
щих рубашечных тканей типа «Джинс» на станке СТБУД-180 малой поверх
ностной плотности с использованием пряж, полученных на РУПТП «Оршан
ский льнокомбинат» на линии котонизации и пневмомеханического способа 
прядения «Rieter». Наработка опытных образцов. Исследование физико
механических свойств тканей».

В результате проделанной работы проанализирован ассортимент мужских 
рубашечных тканей, установлено, что рубашечные ткани вырабатываются в 
основном с использованием пряжи из 100% хлопка или смеси хлопка с хими
ческими волокнами. Спроектирована структура, заправочные параметры ру
башечной ткани типа «Джинс», в основе и утке которой двухкомпонентная 
котонизированная пряжа, содержащая 50% льна и 50% хлопка, линейной 
плотностью 50 текс. Исследованы физико-механические свойства суровых и 
готовых тканей, в результате чего установлено, что рубашечные ткани соот
ветствуют СТБ 1139-99, а по прочностным характеристикам, воздухопрони
цаемости превосходят аналогичные показатели СТБ. С помощью современ
ных информационных технологий разработана рекламно-информационная 
поддержка тканей типа «Джинс» и швейных изделий из этих тканей.

Степень внедрения - наработаны опытные образцы рубашечных тканей 
типа «Джинс» на РУПТП "Оршанский льнокомбинат" в количестве 100 п.м.
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