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РЕФЕРАТ

Отчет 15 с., рис 5, табл. 6, источников 11.

Структура, заправочные параметры, опытные образцы, физико
механические свойства

«Разработка структуры, заправочных параметров выработки пальтовых 
тканей типа «Джинс» на станке СТБУД-180 большой поверхностной 
плотности с использованием пряж, полученных на РУПТП «Оршанский 
льнокомбинат» на линии котонизации и пневмомеханического способа 
прядения «Riter». Наработка опытных образцов, исследование физико
механических свойств тканей».

В результате проделанной работы наработаны опытные образцы тканей 
типа «Джинс» на станке СТБУД-180 с использованием в основе 
двухкомпонентной пряжи линейной плотности 50 текс, содержащей 50% 
котонизированного льна и 50% хлопка, в утке -  чистольняная пряжа 
линейной плотности 110 текс содержащая 100% котонизированного льна. 
Выработаны два образца переплетениями основная саржа 2/1 и 3/1. Образец 
ткани в основе которой использована чистольняная пряжа линейной 
плотности 110 текс содержащая 100% котонизированного льна, в утке -  
двухкомпонентная пряжа линейной плотности 83 текс, содержащая 75% 
котонизированного льна и 25% хлопка. Выработан один образец 
переплетением основная саржа 3/1. Физико-механические свойства 
разработанных тканей соответствуют СТБ 1139-99. Ткани будут 
использованы в пошиве костюмов, пальто мужского, женского и детского 
ассортимента..

Степень внедрения -  наработаны три опытных образца тканей типа 
«Джинс» на станке СТБУД-180 в количестве по 5 метров каждой на РУПТП 
«Оршанский льнокомбинат».
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