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РЕФЕРАТ

Отчет 18с., 7 рис., 2 табл., 7 источников.

ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЕ, БИОСОВМЕСТИМЫЙ МАТЕРИАЛ,

БИОДЕЕРАДИРУЕМЫЕ ПОЛИМЕРЫ, НЕТКАННЫЙ

НАНОВОЛОКНИСТЫЙ МАТЕРИАЛ, БАКТЕРИЦИДНЫЙ МАТЕРИАЛ

Объектом исследования является нетканный материал из полимерных 

волокон.

Целью работы является разработка технологии получения материала и 

разработка рекомендаций по производству материала с бактерицидными 

свойствами.

Производство нетканых волокнистых материалов из наноразмерных 

волокон полимеров открывает широкие перспективы для их 

использования в медицинских приложениях при создании перевязочных 

средств, заменителей тканей, систем контролируемой доставки 

лекарственных средств и др. Одной из актуальных задач современной 

медицины является эффективное лечение обширных ожоговых 

поверхностей, язв и ран.
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