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РЕФЕРАТ

Отчёт 24 с., 1 ч., 1 табл., 4 рис., 13 источников

КЛИНКЕР, КЛИНКЕРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОГЕННЫЕ 

ПРОДУКТЫ ХИМИЧЕСКОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ

ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЕЙ

Цель НИР -  реализация проекта по разработке технологического обеспечения 

производства инновационного продукта -  керамического клинкерного кирпича и 

керамической клинкерной плитки с использованием добавки на основе осадков 

химводоподготовки (ХВО).

Основная задача НИР -  разработка рекомендаций по использованию добавки 

на основе осадков химводоподготовки при изготовлении керамических клинкерных 

материалов.

Исходные данные: добавка на основе осадков химводоподготовки может слу

жить в качестве отогцающих добавок при производстве керамического клинкерного 

кирпича и керамической клинкерной плитки на основе различных глинистых пород. 

Замена традиционных отогцающих добавок осадками химводоподготовки ТЭЦ 

должна привести к повышению качества продукции и снижению энергозатрат на 

предприятии.

Разработаны рекомендации по использованию добавки на основе осадков 

химводоподготовки ТЭЦ при изготовлении керамических клинкерных материалов. 

Это приведет к расширению ассортимента выпускаемых керамических изделий, к 

улучшению экологической ситуации и снижению энергозатрат на предприятии.
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