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РЕФЕРАТ

Отчёт 28 с., 1 ч., 4 табл., 24 источника

КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ, ОТХОДЫ НЕФТЯНОЙ КОКС, 

ТОРФОСОДЕРЖАЩИЕ КОМПОНЕНТЫ, ВЫГОРАЮЩИЕ ДОБАВКИ

Цель НИР -  реализация проекта по разработке технологического обеспечения 

производства инновационного продукта -  керамического кирпича с использованием 

отходов нефтеперерабатывающей промышленности и торфосодержащих компонен

тов.

Основная задача ЕПТР -  разработка рекомендаций по использованию нефтяно

го кокса и торфосодержащих компонентов при изготовлении керамических строи

тельных материалов.

Исходные данные: использовать в качестве добавок к исходному сырью смесь 

в количестве (3-15 %), из расчета на мерную весовую единицу порошковой глины, в 

составе кирпича керамического нефтяной кокс и торфосодержащие компоненты.

Степень внедрения -  разработаны рекомендации для ОАО «Обольский кера

мический завод» по использованию торфосодержащих компонентов, выгорающей 

добавки (уголь) при изготовлении керамических строительных материалов.
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