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РЕФЕРАТ
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КОРОТКОВОЛОКНИСТЫЕ ОТХОДЫ, АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ 
УСТРОЙСТВО, НАПЫЛЕНИЕ, СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, МНОГОСЛОЙНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, ДЕКОРАТИВНОЕ ПОЛОТНО, ПРОЦЕСС СУШКИ, 
ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ, СКОРОСТЬ СУШКИ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА 
СУШКИ, ТЕХНЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

Объектом исследования является технологический процесс получения 
многослойных текстильных покрытий аэродинамическим способом 
формирования, заключающийся в осаждении волокнистых частиц потоком 
сжатого воздуха; технологический процесс сушки многослойного текстильного 
материала.

Этап посвящен разработке технологии многослойных текстильных 
материалов аэродинамическим способом формирования, определению основных 
технологических параметров работы узла аэродинамического нанесения, 
разработке оптимальным параметров сушки многослойных текстильных 
материалов, исследованию процесса сушки пакета материала.
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