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РЕФЕРАТ

Отчет 21 с., 11 рис., 3 табл., 5 источников.

КРИВЫЕ СУШКИ, ТЕРМОФИКСАЦИЯ, РЕЖИМЫ, 
МНОГОСЛОЙНЫЙ МАТЕРИАЛ, ТЕМПЕРАТУРА.

Объектом исследований являются многослойные материалы, 
применяемые в легкой промышленности.

Целью работы является: определение основных рациональных режимов 
влажно-тепловой обработки изделий легкой промышленности.

Выполнен анализ экспериментальных данных по распределению полей 
влагосодержания и температуры в процессе ВТО. Получены эмпирические 
зависимости для расчетов интенсивности тепло- и массообмена.
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