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РЕФЕРАТ

Отчет 60 с., 16 рис., 12 табл., 27 источников

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НИЗА ОБУВИ, ИЗГИБАЮЩАЯ НАГРУЗКА, 

СТАТИЧЕСКИЙ ИЗГИБ, ЖЕСТКОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ, МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Объектом исследований, проводимых в данной работе, являются современные 

материалы для низа обуви.

Цель выполняемой работы заключается в исследовании свойств материалов 

для низа обуви при изгибе.

Задачи данной работы следующие:

-  изучение ассортимента и свойств современных подошвенных материалов;

-  анализ методов и средств оценки свойств полимерных материалов при 

изгибе;

-  исследование поведения материалов для низа обуви при изгибе 

стандартными методами.

Данный промежуточный отчет приводит результаты выполненных 

исследований, проводимых в течение второго квартала 2009 года.
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