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Реферат

Отчет 9 с., 3 рис., 3 источника.

ПРЕССОВАНИЕ, ТИТАНАТ БАРИЯ, УЛЬТРАЗВУК, ПОРОШОК, 

СЕЕНЕТОКЕРАМИКА, УПЛОТНЕНИЕ, ДЕФОРМАЦИЯ.

Объектом исследования является порошок титаната бария.

Цель работы -  улучшение физических свойств сегнетокерамических 

материалов на основе ВаТЮ3 за счет использования в процессе их прессова

ния энергии ультразвуковых колебаний.

Отработаны режимы и определены закономерности прессования по

рошков титаната бария с наложением ультразвуковых колебаний.

Установлено, что применение ультразвука при прессовании сегнетоке- 

рамики способствует улучшению её механических свойств.
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