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Реферат

Отчет J_  с., рис., /6  источника.

ПАМЯТЬ ФОРМЫ, УЛЬТРАЗВУК, ЭНЕРГИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ,

ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ, ДЕФОРМАЦИЯ.

Объектом исследования являются сплавы никелида титана

эквиатомного состава, обладающие эффектом памяти формы.

Цель работы -  установление закономерностей протекания 

термоупругих фазовых превращений, инициированных мощным

ультразвуковым воздействием.

На основе отработанных методик методом DSC анализа будут получены 

новые данные по влиянию мощного ультразвука на акустические и 

механические свойства сплавов с памятью формы.

Полученные результаты могут быть использованы для разработки 

исполнительных ультразвуковых устройств нового типа, для которых

требуется односторонний доступ к рабочему телу из материала с памятью 

формы.
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