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ПАМЯТЬ ФОРМЫ, УЛЬТРАЗВУК, ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ, 

ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ, НАГРЕВ.

Объектом исследования являются сплав никелида титана эквиатомного 

состава, обладающие эффектом памяти формы.

Цель работы -  установление закономерностей протекания термоупру

гих фазовых превращений, инициированных мощным ультразвуковым воз

действием.

Исследован процесс тепловыделения в образцах никелида титана при 

ультразвуковом воздействии. Показано, что обработка материала локализиро

ванным акустическим воздействием вызывает возникновение постоянного 

распределения температуры по длине образца резонансных размеров, гради

ент температуры составляет до 20-30 градусов. Установлено, что, изменяя 

частоту и амплитуду ультразвуковых колебаний в процессе инициирования 

фазового перехода возможно управление ходом фазового превращения в ма

териале, скоростью его осуществления. Анализ зависимости температуры об

разца от времени ультразвукового воздействия показывает, что скорость из

менения температуры составляет до 3 град/с. Ультразвуковое инициирование 

эффекта памяти формы в никелиде титана сопровождается изменением ско

рости разогрева материала, что вызвано реализацией термоупругого фазового 

перехода 1 рода в материале.

Полученные результаты могут быть использованы для разработки ис

полнительных ультразвуковых устройств нового типа, для которых требуется 

односторонний доступ к рабочему телу из материала с памятью формы.
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