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1 Раздел: Поиск биосовместимых текстильных материалов 
и разработка медицинских изделий.

Этап: Разработка проекта технических условий на изго
товление трикотажа для трикотажной манжеты искусственного

клапана сердца.
Настоящие технические условия распространяются на 

трикотажные манжеты (ТМ) из полиэфирных (П) нитей, выра
батываемые на плосковязальном полуавтомате 10 класса.

Трикотажные манжеты ТМ-П предназначены для изготовле
ния искусственного клапана сердца. Условное обозначение 
трикотажных манжет состоит из наименования трикотажных 
манжет и наименования сырья.

Пример условного обозначения трикотажных манжет диа
метров: 21, 23, 25, 27, 29, 31 мм: ТМ-П 21, 23, 25, 27, 29, 31 мм 
ТУ РБ 02071665.015-98.

1 Технические требования
1.1 Трикотажные манжеты должны соответствовать требо
ваниям настоящих технических условий.

1.2 ТМ должны изготавливаться из полиэфирных тексту- 
рированных нитей линейной плотности 24,5 тексх2, 
соответствующих требованиям ТУ 6-06-С202-88.

1.3 ТМ должны соответствовать требованиям заправки и 
нормам, указанным в таблице 1.1.

1.4 ТМ должны выпускаться в виде колец диаметров 
21,23,25,27,29,31 мм. По согласованию с потребите
лем диаметр манжет может быть изменен.

1.5 ТМ не должны иметь дефекта в виде спуска по пе
тельному столбику.

1.6 ТМ должны быть обработаны в мыльном растворе.
1.7 Комплектность:
■ трикотажные манжеты;
■ упаковка - полиэтиленовый пакет;
■ ярлык.
1.8 ТМ должны сохранять свойства при испытании на те
плоустойчивость, холодоустойчивость и влагоустойчи- 
вость в условиях транспортирования при температуре 
от минус 50°С до плюс 50°С.

1.9 Упаковка


