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Тема: “Исследование влияния структуры трикотажных переплетений на эк
ранирование электром агнитах  излучений”

Введение
С ростом числа источников эл, магнитных помех, интенсивным внедрением 

радиотехнических устройств во все сферы деятельности человека, его быт очень 
актуальной стала проблема электромагнитной экологии.

Персональные ЭВМ, телевизоры, печи СВЧ и др. радиоэлектронные уст
ройства создают в зоне расположения пользователя небезопасные для его здоро
вья уровни эл. магнитных полей.

Кроме того, эл.магнитные излучения могут вызвать у человека различные 
заболевания, такие как рак, лейкемию, мозговые, женские и др. болезни. Исследо
вания, проведенные в Японии .показали, что 27 % беременных женщин, рабо
тающих с дисплеями в среднем 3 месяца, испытывали осложнения беременности,
20 % имели выкидыш.[ 1 ]

Остро стоит проблема создания специальной одежды для персонала, обслу
живающего различные радиоэлектронные приборы.

Основным методом повышения помехоустойчивости является повышение 
эффективности электромагнитного экранирования.

Используемые большинством отечественных производителей конструкции 
экранов характеризуются большими габаритами, весом, материалоемки и дороги.

В связи с усложнением эл. магнитной обстановки из-за наличия большого 
количества источников непреднамеренных индустриальных помех, все более акту
альной становится проблема обеспечения надежного функционирования воспри
имчивых систем связи, управления, обработки информации и др. Как показал ана
лиз отказов от эл.магн. помех, цена их гораздо выше затрат на обеспечение поме
хоустойчивости. Этого также требует необходимость выхода отечественной ра
диоаппаратуры на международный рынок.

Для эффективного снижения уровня вредных излучений действующего пар
ка радиосредств необходимы новые экранирующие материалы: технологичные, 
легкие, недорогие.

Поэтому в трикотажной промышленности создаются эластичные, воздухо
проницаемые полотна различного строения, обеспечивающие достаточную сте
пень подавления эл. магнитных излучений.

Целью данной работы является разработка структуры гибких экранирую
щих перегородок на трикотажной основе на трикотажной основе и исследование 
слияния структуры разработанных полотен на экранирование эл. магнитных излу
чений .

1. Исследование вопроса создания электрических помехоподавляющих ма
териалов для защиты от эл.магнитных излучений

М ногие из последних разработок посвящены усовершенствованию тради
ционных конструкций эл.м. экранов. Одним из направлений разработок являются 
разработки, связанные с использованием сверхпроводящих тканей.

Наиболее полно выдвинутыми требованиями удовлетворяют эластичные 
помехоподавляющие материалы с эл.проводящей упорядоченной структурой. В 
соответствие с принятой классификацией эл.м. экранов они относятся к сетчатым 
материалам. Такие материалы можно изготавливать на тканой и трикотажной 
основе. Их производство не требует значительных затрат, предполагает иепользо-
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