
использованием информационных технологий как на уровне разработки, так и на уровне 
ткачества на  автоматизированном ткацком оборудовании.   
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Реферат. Рассмотрены новая структура геотекстильной решетки и способ ее 

изготовления. Структура отличается от известных тем, что соединительные швы 
отдельных полос выполнены за счёт переплетения основных и уточных нитей. Способ 
изготовления георешетки состоит в том, что соединения тканых полос производятся 
одновременно с их получением. 
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В настоящее время геотекстильные материалы получили широкое применение в 
различных сферах. Эти материалы представляют собой прочные водопроницаемые 
структуры, изготавливаемые из синтетического сырья, из стекловолокна или других 
полимерных материалов. 

Одним из видов геотекстильных материалов являются георешетки. Это трехмерные 
ячеистые сотовые структуры, сформированные из тканых или нетканых полос (лент), 
скреплённых между собой соединительными швами в шахматном порядке. При 
расправлении, в рабочем состоянии они образуют устойчивый каркас, предназначенный для 
армирования грунта, щебня, песка и других сыпучих материалов, которыми заполняются 
ячейки георешетки. 

Георешетки применяются для фиксации укрепления различных участков земной 
поверхности, армирования неоднородных грунтов, усиления дорожных оснований, 
противоэрозийной защиты откосов, укрепления зон водоёмов и каналов, проведения 
ландшафтных работ. Они также применяются в гражданском и автодорожном 
строительстве, при возведении трубопроводов и в других отраслях. 

Известны различные способы скрепления отдельных полос (лент) между собой 
соединительными швами. Это может быть сшивание полос с помощью швейных машин, 
термическая или ультразвуковая их сварка и другие. Для соединения полос между собой в 
этих случаях требуется специальное оборудование, на технологический процесс требуется 
определённое время. Соединительные швы должны быть прочными. 

Разработана новая структура георешетки и способ ее изготовления [1]. 
Новая георешетка представляет собой пакет-решетку с ячеистой конструкцией, 

образованной из параллельных тканых полос, скрепленных между собой соединительными 
швами, которые выполнены за счёт попарно-чередующихся переплетенных основных и 
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уточных нитей в тканых полосах (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид новой георешетки 
 

Структура соединительных швов тканых полос представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Структура соединительных швов тканых полос 
 

Способ изготовления данной георешетки состоит в том, что одновременно с получением 
тканых полос производят их скрепление между собой в шахматном порядке посредством 
тканых соединительных швов, образуемых за счёт переплетения основных и уточных нитей. 
Таким образом, георешетка полностью формируется при ее изготовлении и не требует 
дополнительного соединения полос между собой. 
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